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Stainer MEGAPUTZL

Tynk maszynowy lekki

e cementowo-wapienny

o lekki

« 0 zwiekszonej wydajnosci
- fatwy w aplikacji i obrébce

Zastosowanie

Stainer MEGAPUTZ L jest mieszang fabrycznie lekka zaprawg
tynkarska na bazie lekkich kruszyw mineralnych, sortowanych
kruszyw kwarcowych, wysokojako$ciowego wapna i cementu,
z dodatkiem $rodkéw poprawiajacych wigzanie i przyczepno$c.
Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego tynkowania $cian ze
wszystkich dostepnych materiatéw budowlanych ze szczeg6inym
uwzglednieniem muréw wykonanych z materiatéw lekkich (beton
komdrkowy), oraz do $cian o wysokiej nasigkliwo$ci (cegta silikatowa).
Produkt zgodny z EN 998-1:2016-12. Deklaracja Zgodno$ci nr STA-
MPL/1/2019

Wiasciwosci

Dzieki dobrej plastycznosci i pompowalno$ci tatwo go nanosi¢ bez
strat materiatowych. Charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscia
do podtoza, dtugim czasem obrobki. Materiat tatwy w obrébce
umozliwiajacy tynkowanie powierzchni poziomych i pionowych.
Daje sie nanosi¢ miejscowo na grubos¢ ok. 2 cm w jednej warstwie.
W przypadku duzych powierzchni, warstwe przekraczajacg 20 mm
nalezy naktada¢ na dwa razy stosujac metode ,mokre na mokre”
po wstepnym zwigzaniu pierwszej warstwy. Przy tynkowaniu sufitu
wymagane jest wykonanie obrzutki cementowej. Tynk Stainer
MEGAPUTZ L mozna obrabia¢ zaréwno jako tynk maszynowy jak
i reczny do naktadania paca, oraz wykorzystywa¢ do drobnych prac
remontowych. Do wypemiania wigkszych ubytkow zaleca sig¢ uzy¢
zaprawy do wypetniania ubytkéw.

Sposéb uzycia

Zaprawa stuzy przede wszystkim do maszynowego tynkowania
typowych podtozy budowlanych. Nalezy jg nanosi¢ za pomocq
agregatu, dobierajac wode w ten sposdb, aby zaprawa miata plastyczng
konsystencje. Po zarzuceniu na Sciane wyréwnac tatg tynkarska. Po
wstepnym zwigzaniu zatrze¢ pacg z gabki lub styropianu. W przypadku
recznej obrobki nalezy zawarto$¢ worka rozrobic z ok. 5,5-6,0 | czystej
wody za pomocg wolnoobrotowego mieszadta lub betoniarki, az do
uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Pozostawic na ok.
5 minut po czym ponownie rozmiesza¢. Tak przygotowana zaprawa jest
zdatna do uzycia przez ok. péttorej godziny. W przypadku czesciowego
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zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie woda.
Przygotowana zaprawa nie powinna by¢ réwniez mieszana z wodg czy
suchg zaprawg w celu zmiany konsystencji. Nanoszac zaprawe nalezy
zwraca¢ uwage na jej rownomierne roztozenie. Podtoze musi by¢ czyste
i wolne od kurzu, resztek produkcyjnych i tuszczu, nie moze by¢ bardzo
rozgrzane ani zmrozone i powinno by¢ zabezpieczone przed wptywem
bezposredniego dziatania promieni stonecznych, deszczu i silnego
wiatru. Podioza o niejednorodnej chionnosci nalezy zagruntowaé lub
zastosowac obrzutke cementowg Stainer UNTERPUTZ. W przypadku
duzych powierzchni, warstwe przekraczajacg 20 mm nalezy naktada¢
na dwa razy stosujac metode ,mokre na mokre” po wstepnym zwigzaniu
pierwszej warstwy. Minimalna grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ ok. 8 mm
na $cianach, 10 mm na stropach i 15 mm w przypadku zastosowania na
zewnatrz. W miejscach taczenia $cian z innymi materiatami lub taczenia
dwach odmiennych materiatow (np. bloczek betonowy z cegla) a takze
w bruzdach instalacyjnych nalezy wtopi¢ siatke z wtékna szklanego.

Dane techniczne

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP)

Reakcja na ogien: A1

Czas zachowania wtasciwosci roboczych 2 h

llos¢ wody zarobowey: 55-6,01/25kg

Ziarno: do 0,5 mm

Kolor: naturalnie szary
Zuzycie

Z jednego 25 kg worka zaprawy uzyskamy po dodaniu wymagane;
ilosci wody ok. 21 litréw gotowej zaprawy. Zuzycie na 1 m? przy
grubosci warstwy ok. 1 cm wynosi $rednio 18-20 kg suchej zaprawy.

Czas wysychania

Przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%, tynk
mozna podda¢ dalszej obrébce (np. malowaniu), przyjmujac jeden
dzierh wysychania na kazdy mm grubosci tynku. W przypadku wysokiej
wilgotno$ci powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania moze
ulec zmianie. Petng wytrzymato$¢ i parametry techniczne tynk
uzyskuje po minimum 28 dniach.
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Czyszczenie narzedzi

Woda, natychmiast po uzyciu.

Warunki obroébki

W trakcie aplikacji i obrébki nalezy stosowa¢ sie do ogdlnych zasad
sztuki budowlanej i BHP. Do zaprawy nie wolno dodawa¢ zadnych
obcych domieszek, a do rozrabiania mozna uzy¢ jedynie czystej wody.

Skitadowanie

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu na
paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie nalezy
szczelnie zamknag¢. Czas sktadowania: 12 miesiecy.

Utylizacja
Tylko catkowicie oproznione (nie zawilgocone) worki nadajq sie do

ponownego przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, moga by¢
potraktowane jako odpady budowlane lub $mieci domowe.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Reaguje z wilgocig/wodg silnie alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢
skore i oczy. Stosowac odziez ochronng (rekawice, okulary ochronne).
W razie kontaktu ze skora/oczami doktadnie przemy¢ woda. W razie
koniecznosci zgtosic sie do lekarza.

Dodatkowe informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowal
jako ogdlne wskazdéwki w oparciu 0 nasze badania i doSwiadczenia
praktyczne, ktore jednak nie uwzgledniajg wymogdw konkretnego
przypadku zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie
prob. Parametry produktu mogq ulec drobnym zmianom w zakresie
deklarowanej klasy nie wptywajac na wiadciwosci uzytkowe
i obrébke. Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze.
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