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Chciatbys uzyskac na scianie efekt prawdziwego betonu
1 nadac wnetrzu nowoczesny, ciekawy wyglgd?

Wybierajqc ten produkt zrobisz to w prosty 1 wygodny sposob!

a Stainenr

BETONWAND

Beton architektoniczny

Stainer BETONWAND to nowoczesny gotowy do uzycia produkt , ktérego srodkiem wigzacym jest kompozycja
czystej dyspersji akrylowej i nanodyspersji akrylowej. Produkt polecany jest do wykonania imitacji naturalnego
betonu na Scianach i innych elementach architektonicznych budynkdw.

Stainer BETONWAND to produkt uniwersalny - mozna go stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow zaréwno na
podtozach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podtozach pokrytych dobrze
zwigzang powtokg malarskg na bazie tworzyw sztucznych.

Stainer BETONWAND pozwala na rozne techniki aplikacji i wykonczenia powierzchni, co umozliwia uzyskanie
efektu betonu architektonicznego doskonale imitujgcego powierzchnie naturalnego betonu z charakterystyczng
dla niego struktura.
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Zalety Stainer BETONWAND

« Produkt gotowy do uzycia, cienkowarstwowy

- Nowoczesne i ciekawe wykonczenie wnetrz

* tatwa i bezproblemowa aplikacja

+ Mozliwos¢ uzyskania betonu architektonicznego o réznorodnej fakturze
+ Produkt barwiony w masie, kolory fabryczne i wg wyboru klienta

+ Trwata barwa

+ Wysoka wytrzymatosS¢ na uszkodzenia mechaniczne

+ Mozliwos$c¢ aplikacji na roznych podtozach

+ Wygoda w utrzymaniu czystosci

Produkty powigzane:

Stainer TG - Gteboko penetrujgcy preparat gruntujgcy, w ktérym srodkiem wigzgcym jest kompozycja najwyzszej
jakosci drobnoczasteczkowych dyspersji akrylowych. Posiada duzg zdolnosc penetracji, wnika gteboko w podtoze
wzmacniajgc je i wyrownujac chtonnosc. Polecany do gruntowania bardzo chtonnych podtozy budowlanych przed
naktadaniem gruntu Stainer AG i masy BETONWAND

Stainer AG - Preparat gruntujgcy na bazie dyspers;ji akrylowej i wypetniaczy mineralnych w tym piasku kwarcowe-
go, biaty lub barwiony, przeznaczony do wtasciwego przygotowania podtoza pod akrylowe masy tynkarskie. Stuzy
do gruntowania wszelkich typowych podtozy budowlanych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Polecany, w postaci
barwionej, do przygotowania podtoza przed naktadaniem masy Stainer BETONWAND

Stainer DL - Wodorozciericzalny lakier na bazie nanodyspersji akrylowej, przeznaczony do ochronno dekoracyj-
nego zabezpieczania powierzchni dekoracyjnych mas tynkarskich. Lakierowanie wzmacnia powierzchnie, utatwia
utrzymanie produktu w czystosci, delikatnie ozywia kolor. Polecany do zabezpieczania powierzchni dekoracyjnego
betonu

ESlainer
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Stainer BETONWAND

Gotowy do uzycia drobnoziarnisty akrylowy tynk
dekoracyjny

I3

Wiasciwosci
Cienkowarstwowy, gotowy do uzycia tynk dekoracyjny do wykonywania imitacji naturalnego betonu i innych struk-
tur modelowanych na wewnetrznych i zewnetrznych Scianach budynkow.

Zalety

+ Do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych

- tatwa i prosta aplikacja

* Mozliwos¢ uzyskania roznorodnych faktur betonu architektonicznego
+ Duzy wybor kolorow

+ Duza wytrzymatosc na uszkodzenia mechaniczne

+ Bardzo dobra przyczepnosc¢ do podtoza

+ Skuteczne maskowanie drobnych rys i nierownosci podtoza

- Dodatkowo zabezpieczany przed porostem glonow i grzybow.

Przeznaczenie

Stainer BETONWAND moze by¢ stosowany na podtozach mineralnych jak np. tynk cementowy, cementowo-wa-
pienny, gipsowy, beton, warstwe zbrojgcg na ociepleniach, oraz na podtoza pokryte dobrze przylegajgcg powtoka
malarskg na bazie tworzyw sztucznych. Podtoze przed naktadaniem tynku wymaga zagruntowania barwionym
pod melanz tynku gruntem akrylowym Stainer AG.

Dane techniczne

Bazowy $rodek wigzacy:  Zywica akrylowa i nanoakrylowa

Kolorystyka: wg wzornika firmy Stainer

Gestosc¢: ok. 1,8 g/cm?

Srednie zuzycie: ok. 2,7 kg/mz,

Temperatura stosowania:  od +4°C do +25°C

Gwarancja: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Opakowania

Wiadra 8kg, 25 kg.

Przechowywanie

Produkt przewozic¢ i przechowywac w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem stonca. Przechowywany w takich
warunkach produkt posiada okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy.

Gwarancja jakosci

Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.
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Stainer BETONWAND

Przygotowanie podtoza
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- Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, oczyszczone z kurzu i brudu, odttuszczone. Stabo przylegajgce
| Ztuszczajgce sie powtoki nalezy usungc.

+ Nowe podtoza powinny by¢ odpowiednio wysezonowane, muszg mie¢ zapewniony odpowiednio dtugi czas na
osiggniecie charakterystycznych dla siebie wartosci wytrzymatosci i wilgotnosci: warstwa zbrojgca na ocieple-
niu minimum 7 dni, tynki jastrychy cementowe minimum

« 4 tygodnie, podtoza betonowe ok. 3 miesigce.
+ Jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowac i odkurzy¢.
« Nierownosci podtoza wyrownac dostepnymi zapraw.

Gruntowanie

Na podtozach o duzej chtonnosci nalezy wczesniej zastosowac preparat gruntujgcy Stainer TG. Przed naktada-
niem masy tynkarskiej podtoze zagruntowac barwionym preparatem gruntujgcym Stainer AG.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszaé (wier-

tarkg/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze
mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do trwatego pogorszenia estetyki wyprawy.

Naktadanie
Szpachlowanie podktadowe:

+ Szpachlowanie podktadowe wykonuje sie nanoszgc odpowiednio zabarwiony produkt na catg powierzchnie bez
zachowania kierunku (krzyzowo) na grubosé ok. 0,6 - 1 mm. Proces ten stuzy wyréwnaniu podtoza i uzyskaniu
pierwszej ciemniejszej warstwy dekoracyjnej. W zaleznosci od podtoza i wymagan na powierzchnie nalezy
nanies¢ do 2 warstw produktu.

+ Po wyschnieciu warstwy podktadowej nanosi sie barwiong mase Stainer BETONWAND jako wtasciwg warstwe
wierzchnig.

+ Jako eleganckie, subtelne szpachlowanie dekoracyjne produkt nanosi¢ w formie plam, bez zachowania kierun-
ku, przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

+ Pojedyncze szpachlowania powinny nieznacznie nachodzi¢ na siebie i nie powinny znaczgco sie roznic.

+ Po lekkim przeschnieciu materiat przegtadzi¢ pacg ze stali nierdzewnej, co powinno da¢ w miare gtadkg po-
wierzchnie z zamierzonymi wzerami i ubytkami. Efekt koncowy zalezy od inwencji wykonawcy.

+ W przypadku naktadania Stainer BETONWAND na wiekszej powierzchni przez kilka 0s6b mozliwe jest powsta-
nie tzw. sladéw reki — roznic w naktadaniu materiatu i moze to powodowac niekorzystny efekt wizualny.

+ Mozliwa jest takze aplikacja materiatu przy wykorzystaniu innych technik, zaproponowanych przez wykonawce.
« Przy stosowaniu materiatu o réznych kolorach aplikacje nalezy rozpoczynac od najciemniejszego koloru.
+ Po wyschnieciu obrabianej powierzchni mozna jg dodatkowo zabezpieczyc lakierem Stainer DL.

UWAGA: Zaleca sie wykonanie powierzchni prébne;j.
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Stainer BETONWAND

Wysychanie
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+ Schniecie materiatu odbywa sie na drodze fizycznego procesu odparowywania wody. Czas schniecia przy temp.
+20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza: Warstwa podktadowa - ok. 8 godzin

+ Warstwa dekoracyjna - ok. 1-3 godzin

+ Mozliwos¢ szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania nalezy przyja¢ po 28 dniach — materiat jest
wtedy trudny do szlifowania.

- Nalezy pamietac, iz warunki obiektowe (storice, temperatura, wiatr, itp.) wptywajg na czas schniecia materiatu.

- Wysokie temperatury i wiatr skracajg czas schniecia, natomiast niskie temperatury i wysoka wilgotnos$¢ wy-

dtuzaja czas schniecia. Dlatego tez nalezy kazdorazowo odpowiednio zaplanowac wykonywanie powierzchni
tynku, tak aby uzyskac¢ optymalny efekt.

Informacje podane na opakowaniu produktu oparte sa na naszej aktualnej wiedzy, badaniach laboratoryjnych
i praktycznym doswiadczeniu. Sa to jedynie ogdlne informacje i nie stanowia o odpowiedzialnosci producen-
ta za wykonawstwo i sposob uzytkowania. Moga bowiem wystepowaé uzasadnione réznice w zaleznosci od
sposobu wykonywania prac, rodzaju przyklejanego produktu, specyfiki podtoza i warunkow atmosferycznych.



