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Klej do ptytek C2TE

Do ptytek ceramicznych, glazury, terakoty i gresu
+ Do ptytek matych, $rednich i duzego formatu

+ Na zewnatrz i do wewnatrz budynkdw

+ Na Sciany, podtogi i tarasy

+ Na podioza ogrzewane i schtadzane

+ Grubos¢ kleju 2 - 10mm

OPIS PRODUKTU

Stainer KE to fabrycznie przygotowana zaprawa klejowa na bazie starannie
dobranej mieszaniny cementu, kruszyw kwarcowych, wypetniaczy mineralnych
oraz modyfikatorow. Jest szara, elastyczng zaprawg klejowg do przyklejania
plytek ceramicznych, gresowych, cementowych, kamiennych (opré¢cz marmu-
ru) i terakoty. Przeznaczona do ptytek matego, $redniego i duzego formatu,
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Rekomendowana do przyklejania oktadzin
narazonych na trudne warunki uzytkowania: na stare plytki, tarasy, elewacje,
ogrzewania podtogowe i $cienne, ptyty OSB i g-k oraz migjsca z czestg i duzg
zmiang temperatury (przemarzanie). Odpowiedni na podioza betonowe, tynki
cementowe i cementowo-wapienne, ptyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-wioknowe,
jastrychy cementowe i anhydrytowe, posadzki z ogrzewaniem podtogowym oraz
powierzchnie pokryte folia lub zaprawg hydroizolacyjna. Mury z cegiet i pustakow
ceramicznych, bloczkéw z betonu komérkowego i elementéw silikatowych.
Produkt zgodny z PN-EN 12004-1:2017-1 (EN 12004-1:2017). Klasa C2TE.
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych CPR/18/02

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

PodtoZze musi by¢ mocne, czyste, suche, niezmrozone i no$ne, oczyszczone
z powtok antyadhezyjnych (np. kurz, brud, pyt, thuste zabrudzenia). Podtoza o
stabej przyczepnosci(np. stare tynki, powtoki malarskie) nalezy usunag¢. Wiek-
sze nierowno$ci i ubytki nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac. Podtoza
zanieczyszczone mikrobiologicznie nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ preparatem
Stainer Clean Bio Out. Stabe podioza zagruntowac preparatem gteboko
penetrujacym Stainer TG, a gdy podtoze ma nadmierng lub niejednorodng
chtonno$¢ preparatem Stainer UG.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU | APLIKACJA

Zawarto$¢ worka wymieszac z ok. 6,0 - 6,5 | czystej wody uzywajac mieszadta
wolnoobrotowego z mieszadtem koszykowym. Miesza¢, az do powstania jedno-
rodnej konsystenciji i pozostawi¢ na ok. 5 min., po czym ponownie rozmieszac.
Tak przygotowang mase mozna uzy¢ w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury
przez okoto 2,5 - 3 godzin. W czasie pracy zaprawe klejowa nalezy okresowo
przemieszac co okoto 30 minut.

UWAGA: Gotowej masy nie wolno mieszac¢ z wodg, czy sucha zaprawg w celu
zmiany konsystencji. W przypadku zgestnienia masy nie wolno rozrabia¢ z wodg,
lub innymi ptynami. Przedozowanie wody pogarsza wszystkie parametry kleju
miedzy innymi przyczepno$¢ i sptyw. Nalezy jedynie intensywnie zamieszac.
Przyklejanie: Przygotowang zaprawe klejaca nanies¢ na podtoze gtadka pacg
stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac paca zebata (dot.
Powierzchni nie wigkszych niz 1,5 m?). Grubo$¢ zabkéw na pacy uzalezniona jest
od rodzaju i rozmiaru ptytek. Nalezy pamietaé, iz dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnosci zaprawa klejaca powinna pokrywac¢ minimum 65 - 70% powierzchni
ptytki, a w miejscach wilgotnych, narazonych na intensywne eksploatowanie
nawet 100%. W przypadku plytek uktadanych na podfogach oraz oktadzin na
zewnatrz oraz w przypadku ptytek o duzym foracie powierzchnia sklejania powinna
by¢ catkowita. W tym celu nalezy stosowa¢ metode kombinowang polegajacq

— o el

i Ay

i §
25k0

na nanoszeniu zaprawy klejacej na podtoze i na spodnig powierzchnie ptytki.
Plytek nie nalezy moczy¢ przed klejeniem. Po rozprowadzeniu, klej zachowuje
swoje wlasciwosci przez ok 30 minut. Plytki przyktadac i doktadnie dociskaé. Nie
nalezy montowa¢ ptytek na styk, a wielkos¢ fugi powinna by¢ uzalezniona od
ich wymiaréw. Potozenie ptytki mozna korygowac¢ w ciagu 10 minut od momentu
jej docisniecia, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia. Nadmiar kleju
pojawiajacy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwac.
W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej, wehodzenia na okfadzine
i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po minimum 48 godzinach od potozenia
plytek. Petng wytrzymatos$¢ na obcigzenia eksploatacyjne klej uzyskuje po min.
14 dniach od zastosowania. Ogrzewanie podtogowe moze by¢ uruchomione po
min 14 dniach od zamontowania ptytek. Pozostatosci kleju na ptytkach usuwaé
preparatem czyszczacym Stainer Clean BCW.

Klej nie nadaje sie do wyrdwnania duzych réznic podtoza. Podczas prac klej nalezy
chroni¢ przed mrozem, opadami atmosferycznymi i silnym nastonecznieniem.
Prace wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podioza
od + 5°C do + 25°C. Swieze okladziny nalezy chronié przed niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi do momentu ich wyschnigcia. Wszelkie dane
techniczne odnoszg si¢ do warunkéw w temperaturze + 21°C i wilgotnosci
wzglednej 60%. W przypadku innych warunkdw czas zuzycia i schniecia moze
ulec zmianie, tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocic.

ZUZYCIE

Srednie wielkosci zuzycia zaprawy Klejacej, w przypadku aplikacji na rownym
podfozu, w zalezno$ci od wielkoSci zebow pacy:

4mm  -1,3kg/m?

6mm  —22 kg/m?

8mm  -2,5kg/m?

10mm 3,0 kg/m?

Wszelkie nieréwnosci podioza oraz stosowanie tzw. Metod kombinowanych,
zwigkszajq jednostkowe zuzycia zaprawy klejowe;j.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Woda, natychmiast po uzyciu.

OPAKOWANIA

Stainer KE dostarczany jest w workach papierowych z podwojng wktadka z folii
poliuretanowej po 25 kg. Opakowanie zbiorcze: paleta 1200kg ( 48 workow).
Tylko catkowicie opréznione worki nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu moga by¢ potraktowane, jako odpady budowlane.

SKLADOWANIE

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac¢ w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie nalezy szczelnie zamknag.
Czas sktadowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Data aktualizaciji: 22.02.2022
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NADZOR

Produkt poddawany jest biezacej kontroli jako$ci przez laboratorium Zaktadu
Produkcyjnego zgodnie z obowigzujacymi dokumentami odniesienia oraz
stosownymi procedurami kontroli jakosci firmy.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Reaguje z wilgocia/woda silnie alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ skére i oczy.
Zawiera cement, moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Stosowac
odziez ochronng (rekawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skora/
oczami doktadnie przemy¢ woda. W razie koniecznosci zgtosic sie do lekarza.

DANE TECHNICZNE:

Klej cementowy do plytek, o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym
sptywie i wydtuzonym czasie otwartym do wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
na Sciany i podtogi.

Klasa normowa: C2TE
Reakcja na ogien: A1
Przyczepnos$¢ poczatkowa: 21,0 N/mm2
Trwato$¢, jako przyczepno$¢

po zanurzeniu w wodzie: = 1,0N/mm2
Czas otwarty, przyczepno$¢ po minimum 30min: ~ =0,5N/mm2
Sptyw: <0,5mm
Kolor: szary

DALSZE INFORMACJE

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na sposob jego
zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte sg o najlepszq
wiedze producenta, lecz nie moga jednak zastapi¢ fachowego przygotowania
wykonawcy i nie zwalniajg go ze stosowania sig do zasad sztuki budowlane;
oraz przepisow BHP, stad nie stanowig podstawy do rozstrzygania sporéw na
drodze sadowej. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykona¢ probe i
zasiegna¢ porady techniczne;j.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracq
waznos$¢. Dokumenty towarzyszace wyrobowi dostepne sa na www.stainer.pl

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Stainer KE jest zgodny z:

Norma PN-EN 12004-1:2017-03 (EN 12004-1:2017)
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych: CPR/18/02
Atest higieniczny Nr 410/322/415/2018

Data aktualizaciji: 22.02.2022



